


LISOS

MEDIDAS ESTANDAR

ANCHO 915 m (3)y122 m (4)
LARGO 244 (8)y 305 m (10)

CALIBRES

Calibre Espesor Espesor Espesor
minimo nominal maximo
10 0.1248 0.1300 0.1353
12 0.0994 0.1045 0.1099
14 0.0710 0.0747 0.0785
16 0.0561 0.0598 0.0636
18 0.0448 0.0478 0.0508
20 0.0337 0.0359 0.0382
22 0.0277 0.0299 0.0322
24 0.0187 0.0209 0.0232
26 0.0164 00179 00194 o ESPESORES NOMINALES DE ACUERDO A NOM EN LAMINA
28 0.0134 0.0149 0.0164 NEGRA,USADO COMUNMENTE PARA METALDECK.
0 0.0100 0.0120 00131 > NO INCLEJYE RECUBRIMIENTO.
o VARIACION DE 5% ARRIBA O ABAJO.
32 0.0086 0.0097 0.0108

LA LAMINA GALVANIZADA ES UN PRODUCTO DERIVADO DEL CORTE O NIVELADO DE ROLLOS DE ACERO LISO; POR SER UN
SUBPRODUCTO PROCEDENTE DE ROLLOS, EL ANCHO DEL PRODUCTO TERMINADO ES DE 91.5CcM Y DE 1.22 M; SIN
EMBARGO TENEMOS EL EQUIPO NECESARIO PARA HACER CORTES LONGITUDINALES Y/O TRANSVERSALES A LA MEDIDA
EXACTA DE SU PROYECTO.



